























Allgemeine Bauartgenehmigung Deutsches
Institut

Nr. Z-19.53-2334 vom 16. April 2019 fii
ir
Bautechnik

Ansicht

max. Hohen
--f A der Kabellagen

Hohe

Breite = 200%*

* Absténde siehe Tabelle 3 unter Abschnitt 2.2.2

Meximale AuBenabmessungen der Kabelabschottungen (B x H)

Wandsinbau

- Feusrwiderstandsklasse S90 = 1000 mm x = 2000 mm

- Feuerwiderstandsklasse S30 = 820 mm x = 1600 mm
Deckensinbau = 1000 mm x Lénge unbegrenzt

MaBe in mm

Feuerwiderstandsfahige Abschottung fiir elektrische Leitungen "PROMASTOP-
Plattenschott 30/90, Typ E"

ANHANG 1 - Aufbau der Abschottung

Anlage 1

Ansicht und Abmessungen

Z10181.19 1.19.53-255/18
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2515 (Mauerwerk)
2500 (Beton)

"bei Kabelabschottungen die breiter als 700 mm oder hoher als 400 mm sind, mussen die

Kabelpritschen beiderseits = 120 mm vor der Wanddurchfihrung unterstiitzt werden.

MaBe in mm

Feuerwiderstandsféhige Abschottung fur elektrische Leitungen "PROMASTOP-
Plattenschott 30/90, Typ E"

ANHANG 2 - Aufbau der Abschottung

Anlage 2

Einbau in Massivwande mit einer Feuerwiderstandsklasse F 90

Z10181.19 1.19.53-255/18
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* bei Kabelabschottungen die breiter als 700 mm oder hoher als 400 mm sind, missen die

Kabelpritschen beiderseits = 120 mm vor der Wanddurchflihrung unterstiitzt werden.

MaBe in mm

Feuerwiderstandsfahige Abschottung fur elektrische Leitungen "PROMASTOP-
Plattenschott 30/90, Typ E"

ANHANG 2 — Aufbau der Abschottung

Anlage 3

Einbau in leichte Trennwande mit einer Feuerwiderstandsklasse F 90

Z10181.19 1.19.53-255/18
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* bei Kabelabschottungen die breiter els 700 mm oder hther als
400 mm sind, missen die Kabslpritschen beiderseits = 120 mm
vor der Wenddurchfiihrung unterstiitzt werden.

MaBe In mm

Feuerwiderstandsfahige Abschottung fur elektrische Leitungen "PROMASTOP-
Plattenschott 30/90, Typ E"

ANHANG 2 - Aufbau der Abschottung

Einbau in Wande mit einer Feuerwiderstandsklasse F 30

Anlage 4

Z10181.19
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MaBe in mm

Feuerwiderstandsfahige Abschottung fur elektrische Leitungen "PROMASTOP-
Plattenschott 30/90, Typ E"

ANHANG 2 - Aufbau der Abschottung

Anlage 5

Einbau in Decken

Z10181.19 1.19.563-255/18
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PROMATSTOP-Brandschutz-Coating, Typ E,
Trockenschichtdicke d 2 1 mm

Mineralwollplatten, d=80mm, Rohdichte = 150 kg/m®,
nichtbrennbar

Kabelpritschen, z.b. Stahlblech, Alu, Kunststoff

Abhéngung der Kabelpritschen

Kabel, Kabelbiindel, Lichtwellenleiter (ausgenommen Hohllieiterkabel)
Mauerwerk, Porenbeton oder Beton

lsichte Trennwand, mindestens F S0

leichte Trennwand oder Massivwand, mindestens F 30

Stahlbeton- oder Porenbstondecke, mindestens F 90

MaBe in mm

Feuerwiderstandsfahige Abschottung fur elektrische Leitungen "PROMASTOP-
Plattenschott 30/90, Typ E"

ANHANG 2 - Aufbau der Abschottung

Positionsliste

Anlage 6

Z10181.19

1.19.53-255/18



Allgemeine Bauartgenehmigung
Nr. Z-19.53-2334 vom 16. April 2019

Ubereinstimmungserklarung

— Name und Anschrift des Unternehmens, das die Kabelabschottung(en) (Genehmigungsgegenstand)
errichtet hat

— Baustelle bzw. Gebédude: ....

— Datum der Errichtung: ....

— Geforderte Feuerwiderstandsfahigkeit: ...

Hiermit wird bestatigt, dass

— die Kabelabschottung(en) zum Einbau in Wande* und Decken?® der Feuerwiderstandsfahigkeit ...
hinsichtlich aller Einzelheiten fachgerecht und unter Einhaltung «aller Bestimmungen der allgemeinen
Bauartgenehmigung Nr.. Z-19.53-.... des Deutschen Instituts fur " Bautechnik 'vom ... (und ggf. der
Bestimmungen der Anderungs- und Erganzungsbescheide vom .1 ) ‘errichtet und eingebaut sowie

gekennzeichnet wurde(n) und (

- die fir die Herstellung des Genehmigungsgegenstands verwendeten Bauprodukte entsprechend den
Bestimmungen der allgemeinen Bauartgenehmlgung gekennzeichnet waren.

* Nichtzutreffendes streichen

(OrtDatum) ' (Firma/Unterschrift)

(Die Bescheinigung ist dem Bauherrn zur ggf erforderlichen Weitergabe an die zustandige
Bauaufsichtsbehérde auszuhandigen.)

Feuerwiderstandsfahige Abschottung fur elektrische Leitungen "PROMASTOP-
Plattenschott 30/90, Typ E"

ANHANG 3 — Muster fiir die Ubereinstimmungsbestitigung

Anlage 7

Z10181.19 1.19.53-255/18



Deutsches
Institut

A DIBt
Bautechnik

Zulassungsstelle fiir Bauprodukte und Bauarten
Bautechnisches Priifamt

Eine vom Bund und den Landern
gemeinsam getragene Anstalt des 6ffentlichen Rechts

Mitglied der EOTA, der UEAtc und der WFTAQ

Datum: Geschiftszeichen:

liber die Verldngerung der Geltungsdauer der
allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung 03.04.2017 Il 45-1.19.11-218/16
vom 16. April 2012

Zulassungsnummet: Geltungsdauer

Z-19.11-1398 vom: 1. Mai 2017
bis: 1. Mai 2022

Antragsteller:

Promat GmbH

Scheifenkamp 16
40878 Ratingen

Zulassungsgegenstand:

Ablationsbeschichtung
"PROMASTOP-Brandschutz-Coating, Typ E" und
"PROMASTOP-Brandschutz-Coating, Typ E SP"

Dieser Bescheid verlangert die Geltungsdauer der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung

Nr. Z-19.11-1398 vom 16. April 2012.

Dieser Bescheid umfasst eine Seite. Er gilt nur in Verbindung mit der oben genannten allgemeinen
bauaufsichtlichen Zulassung und darf nur zusammen mit dieser verwendet werden.

o :
Peter Proschek Beglauk}igf{ p (%\‘&\
/ .

Referatsleiter

DIBt | KolonnenstraRe 30 B} D-10829 Berlin | Tel.: +493078730-0 | Fax: +493078730-320 | E-Mail: dibt@dibt.de | www.dibt.de
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Zulassungsstelle f(ir Bauprodukte und Bauarten
Bautechnisches Prifamt

Eine vom Bund und den Landern
gemeinsam getragene Anstalt des 6ffentlichen Rechts

Mitgiied der EOTA, der UEAtc und der WFTAO

Datum: Geschéftszeichen:
16.04.2012 1l 45-1.19.11-238/11
Zulassungsnummer: Geltungsdauer
Z-19.11-1398 vom: 30. April 2012

bis:  30. April 2017

Antragsteller:
Promat GmbH
Scheifenkamp 16
40878 Ratingen

Zulassungsgegenstand:

Ablationsbeschichtung
"PROMASTOP-Brandschutz-Coating, Typ E" und
"PROMASTOP-Brandschutz-Coating, Typ E SP"

Der oben genannte Zulassungsgegenstand wird hiermit allgemein bauaufsichtlich zugelassen.
Diese allgemeine bauaufsichtliche Zulassung umfasst sieben Seiten.

Diese allgemeine bauaufsichtliche Zulassung ersetzt die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung
Nr. 2-19.11-1398 vom 2. Mai 2007. Der Gegenstand ist erstmals am 6. April 2001 allgepeifi™
bauaufsichtlich zugelassen worden. éf

DiBt | Kolonnenstrae 30 B| D-10829 Berlin | Tel.: +493078730-0 | Fax: +493078730-320 | E-Mail: dibt@dibt.de | www.dibt.de
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ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN

Mit der aligemeinen bauaufsichtlichen Zulassung ist die Verwendbarkeit bzw. Anwendbarkeit
des Zulassungsgegenstandes im Sinne der Landesbauordnungen nachgewiesen.

Sofern in der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung Anforderungen an die besondere
Sachkunde und Erfahrung der mit der Herstellung von Bauprodukten und Bauarten betrau-
ten Personen nach den § 17 Abs. 5 Musterbauordnung entsprechenden L&nderregelungen
gestellt werden, ist zu beachten, dass diese Sachkunde und Erfahrung auch durch gleich-
wertige Nachweise anderer Mitgliedstaaten der Europaischen Union belegt werden kann.
Dies gilt ggf. auch fir im Rahmen des Abkommens (iber den Europaischen Wirtschaftsraum
(EWR) oder anderer bilateraler Abkommen vorgelegte gleichwertige Nachweise.

Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung ersetzt nicht die far die Durchfihrung von Bau-
vorhaben gesetzlich vorgeschriebenen Genehmigungen, Zustimmungen und Bescheinigun-
gen.

Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung wird unbeschadet der Rechte Dritter, insbeson-
dere privater Schutzrechte, erteilt.

Hersteller und Vertreiber des Zulassungsgegenstandes haben, unbeschadet weiter gehen-
der Regelungen in den "Besonderen Bestimmungen", dem Verwender bzw. Anwender des
Zulassungsgegenstandes Kopien der allgemeinen bauautsichtlichen Zulassung zur Verfii-
gung zu stellen und darauf hinzuweisen, dass die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung an
der Verwendungsstelle vorliegen muss. Auf Anforderung sind den beteiligten Behérden
Kopien der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung zur Verfligung zu stellen.

Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung darf nur vollstédndig vervielfaltigt werden. Eine
auszugsweise Verdffentlichung bedarf der Zustimmung des Deutschen Instituts fiir Bautech-
nik. Texte und Zeichnungen von Werbeschriften diirfen der allgemeinen bauaufsichtlichen
Zulassung nicht widersprechen. Ubersetzungen der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulas-
sung missen den Hinweis "Vom Deutschen Institut fiir Bautechnik nicht geprifte Uber-
setzung der deutschen Originalfassung" enthalten.

Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung wird widerruflich erteilt. Die Bestimmungen der
allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung koénnen nachtréglich ergdnzt und geédndert
werden, insbesondere, wenn neue technische Erkenntnisse dies erfordern.

1.19.11-238/11
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BESONDERE BESTIMMUNGEN
Zulassungsgegenstand und Anwendungsbereich

Zulassungsgegenstand

Zulassungsgegenstand sind die Bauprodukte "PROMASTOP-Brandschutz-Coating, Typ E"
und "PROMASTOP-Brandschutz-Coating, Typ E SP" zur Herstellung von Ablations-
beschichtungen.

"PROMASTOP-Brandschutz-Coating, Typ E" und "PROMASTOP-Brandschutz-Coating,
Typ E SP" sind Baustoffe flir den baulichen Brandschutz, die im Brandfall nur gering expan-
dieren und bei denen bei Temperaturbeanspruchung im Brandfall durch chemische oder
physikalische Vorgénge Energie verbraucht oder Materie freigesetzt wird.

Die Ablationsbeschichtungen "PROMASTOP-Brandschutz-Coating, Typ E" und
"PROMASTOP-Brandschutz-Coating, Typ E SP" sind normalentflammbare Baustoffe, Bau-
stoffklasse DIN 4102 B2 nach DIN 4102 1°.

Die Ablationsbeschichtung "PROMASTOP-Brandschutz-Coating, Typ E" ist ein im Anliefe-
rungszustand fliissiger Baustoff, die Ablationsbeschichtung "PROMASTOP-Brandschutz-
Coating, Typ E SP" ist im Anlieferungszustand ein spachteifahiger Baustoff. Beide Baustoffe
missen im Wesentlichen aus den chemisch/physikalisch wirksamen Substanzen und
Bindemittel bestehen.

Anwendungsbereich

Die Ablationsbeschichtungen nach dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung dienen
zur Verwendung als brandschutztechnisch notwendige Komponente auf oder zwischen Bau-
produkten, Bauteilen, Bauarten und Konstruktionen, an die Anforderungen hinsichtlich des
Brandschutzes gestelit werden. Sie behindern als Beschichtung im Brandfall den Warme-
durchtritt durch ihre chemische/physikalische Wirkung.

Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung gilt nicht fiir die groBflachige Verwendung des
Baustoffs als ddmmschichtbildendes Brandschutzsystem auf der Oberflaéche von Bauteilen

-z.B. aus-Stahl, Stahlbeton;-Holzzur-Erh6hung-der Feuerwiderstandsdauer-dieser Bauteile:

Unbeschadet dieser aligemeinen bauaufsichtlichen Zulassung bediirfen

— Bauteile und Bauarten zum Nachweis der Feuerwiderstandsklasse dieser Bauteile und
Bauarten,

— Bauprodukte fiir den Nachweis des Brandverhaltens oder
— Konstruktionen, fir die eine brandschutztechnische Leistungsbewertung vorgesehen ist,

auf denen die Ablationsbeschichtungen als brandschutztechnisch notwendige Komponente
verwendet werden, eines gesonderten Verwendbarkeits- bzw. Anwendbarkeitsnachweises,
z. B. eines aligemeinen bauaufsichtlichen Priifzeugnisses oder einer allgemeinen bauauf-
sichtlichen Zulassung, sofern nicht bauordnungsrechtliche Vorschriften die Zuldssigkeit
regeln.

Die in diesen Nachweisen und Vorschriften enthaltenen Konstruktionseinzelheiten bezlglich
der Verwendung der Ablationsbeschichtungen sind zu beachten (z. B. bezlglich der erfor-
derlichen Mengen, Mindestdicken).

Die Ablationsbeschichtungen dirfen unmittelbaren Witterungseinfliissen wie z. B. Schlag-
regen, Frost-Tau-Wechsel, UV-Strahlung nicht ausgesetzt werden. s

Sofern die Ablationsbeschichtungen speziellen Beanspruchungen z. B. dur
Chemikalien oder Aerosole ausgesetzt werden soll, sind zusatzliche Nachwei ﬁ’e

DIN 4102-1:1998-05 Brandverhalten von Baustoffen und Bauteilen; Baustoffe; Be@hffe, Anforderunge

und Prifungen Y e o
A k3
N wg;}eﬁ‘({" 3.50Y
ﬁ\\ . ~.,§ﬁ
%M\t o
%%};—_-_-/m,_ﬁ ”
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2 Bestimmungen fir das Bauprodukt
2.1 Eigenschaften und Zusammensetzung

2.11 Die Ablationsbeschichtung "PROMASTOP-Brandschutz-Coating, Typ E" ist ein im Anliefe-
rungszustand flussiger Baustoff, die Ablationsbeschichtung "PROMASTOP-Brandschutz-
Coating, Typ E SP" ist ein im Anlieferungszustand spachtelfahiger Baustoff. Beide Baustoffe
missen im Wesentlichen aus den chemisch/physikalisch wirksamen Substanzen und
Bindemittel bestehen.

Die beim Deutschen Institut fiir Bautechnik, Berlin, hinterlegten Zusammensetzungen? sind
einzuhalten.

212 Die Baustoffe missen bei Verwendung folgende Werte geprift nach den "Zulassungs-
grundsatzen fir Ablationsbeschichtungen" des Deutschen Instituts fiir Bautechnik, Berlin

einhalten®
"PROMASTOP-Brandschutz-Coating, Typ E"
— Dichte (Lieferzustand): 1,50 g/em® £ 0,07 glem®

— Gehalt an nichtflichtigen Anteilen (Lieferzustand): 73,5 % bis 83,5 %
(geprift bei 105 °C uber 3 Stunden)

"— Gewichtsverlust durch Erhitzen: 35,0 % bis 45,0 %

(geprift bei 400 °C Uber 30 Minuten)
— Kiritischer Sauerstoffindex (LOI): 53,0 % = 3,0 %

(bei ca. 1,5 mm Probendicke)
— Flexibilitat: 2 5 mm Dorn

(bei ca. 1,5 mm Probendicke)
"PROMASTOP-Brandschutz-Coating, Typ E SP"
— Dichte (Lieferzustand): 1,50 g/cm3 + 0,07 g/cm?

— Gehalt an nichtflichtigen Anteilen (Lieferzustand): 74,0 % bis 84,0 %
(geprift bei 105 °C Uber 3 Stunden)

— Gewichtsverlust durch Erhitzen: 36,0 % bis 46,0 %

(gepriift bei 400 °C Gber 30 Minuten)
— Kiritischer Sauerstoffindex (LOI): 49,5 % 3,0 %

(bei ca. 1,5 mm Probendicke)
- Flexibilitat: 25 mm Dorn

(bei ca. 1,5 mm Probendicke)

21.3 Die  Ablationsbeschichtungen = "PROMASTOP-Brandschutz-Coating, Typ E"  und
"PROMASTOP-Brandschutz-Coating, Typ E SP" miissen die Anforderungen an normalent-
flammbare Baustoffe, Baustoffklasse DIN 4102 B2! erfiillen.

2.1.4 Zum Nachweis, dass die Eigenschaften der Baustoffe durch Alterung nicht beeintrachtigt
werden, sind Alterungspriifungen an Proben, die 2, 5 und 10 Jahre gelagert wurden, durch-
zufuhren. Die Ergebnisse dirfen von den bei den Zulassungsprifungen festgesteliten
Werten nicht wesentlich abweichen. Bei wesentlichen Abweichungen kannm’“zwassung
widerrufen werden.

dammschichtbildenden Baustoffe mussen den beim DIBt hinterlegten Angaben entsprechen. mgwm
nur mit Zustimmung des DIBt erfolgen.
Details zum Prufverfahren beim DIBt hinterlegt

Z75376.12 1.19.11-238/11
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22 Herstellung und Kennzeichnung
2.2.1 Herstellung
Bei der Herstellung der Ablationsbeschichtungen "PROMASTOP-Brandschutz-Coating,

Typ E" und "PROMASTOP-Brandschutz-Coating, Typ E SP" sind die Bestimmungen von
Abschnitt 2.1 einzuhalten.

222 Kennzeichnung
Die Ablationsbeschichtungen "PROMASTOP-Brandschutz-Coating, Typ E* und
"PROMASTOP-Brandschutz-Coating, Typ E SP" miissen vom Hersteller mit Ubereinstim-
mungszeichen (U-Zeichen) nach den Ubereinstimmungszeichen-Verordnungen der Lander
gekennzeichnet werden. Die Kennzeichnung darf nur erfolgen, wenn die Voraussetzungen
nach Abschnitt 2.3 erfUiilt sind.
Jede Liefereinheit (Gebinde, Kanister, Tank) der Ablationsbeschichtungen muss mit einem
Aufdruck oder Aufkleber versehen sein, der folgende Angaben enthalten muss:

— "PROMASTOP-Coating, Typ E" oder
"PROMASTOP-Brandschutz-Coating, Typ E SP"
— Ubereinstimmungszeichen (U-Zeichen) mit
— Name des Herstellers
— Zulassungsnummer: Z-19.11-1398
— Bildzeichen oder Bezeichnung der Zertifizierungsstelle
— Herstellwerk
— Herstellungsjahr
-~ normalentflammbar, Baustoffklasse DIN 4102-B2

2.3 Ubereinstimmungsnachweis
2.3.1 Allgemeines

Die Bestatigung der Ubereinstinmung der Bauprodukte "PROMASTOP-Brandschutz-
Coating, Typ E" und "PROMASTOP-Brandschutz-Coating, Typ E SP" mit den Bestimmun-
gen dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung muss fir jedes Herstellwerk mit einem
Ubereinstimmungszertifikat auf der Grundlage einer werkseigenen Produktionskontrolle und
einer regelmaBigen Fremdiberwachung einschlieBlich einer Erstpriifung des Baustoffs nach
MaBgabe der folgenden Bestimmungen erfolgen.

Fur die Erteilung des Ubereinstimmungszertifikats und die Fremdiiberwachung einschlieBlich
der dabei durchzufithrenden Produktpriifungen hat der Hersteller der Baustoffe zur Herstel-
lung von Ablationsbeschichtungen eine hierfiir anerkannte Zertifizierungsstelle sowie eine
hierfir anerkannte Uberwachungsstelle einzuschalten.

Die Erklarung, dass ein L"Jbereinstimmt_J_ngszertifikat erteilt ist, hat der Hersteller durch Kenn-
zeichnung der Bauprodukte mit dem Ubereinstimmungszeichen (U-Zeichen) unter Hinweis
auf den Verwendungszweck abzugeben.

Dem Deutschen Institut fir Bautechnik ist von der Zertifizierungsstelle eine Kopie des von ihr
erteilten Ubereinstimmungszertifikats zur Kenntnis zu geben. Dem Deutschen Institut fur
Bautechnik ist zusatzlich eine Kopie des Erstpriifberichts zur Kenntnis zu geben.

2.3.2  Werkseigene Produktionskontrolle TR

In jedem Herstellwerk ist eine werkseigene Produktionskontrolle einzurichten und durchzu
fihren. Unter werkseigener Produktionskontrolle wird die vom Hersteller vorzuneﬁmen.
kontinuierliche Uberwachung der Produktion verstanden, mit der dieser sicherstellt{dass die
von ihm hergestellten Bauprodukte den Bestimmungen dieser aligemeinen bauaufélchtllchen W )
Zulassung entsprechen. Die werkseigene Produktionskontrolle soll mindesten \dggg, m\‘*‘ “‘5&1‘“
Folgenden aufgefiihrten MaBnahmen einschlieBen: 5\\»\ ST B

N

"ae{“wp

75376.12 1.19.11-238/11
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— Beschreibung und Uberpriifung des Ausgangsmaterials und der Bestandteile

Der Hersteller hat die Rohstoffzusammensetzung fortlaufend zu kontrollieren.

— Nachweise und Prifungen, die am fertigen Bauprodukt durchzufiihren sind:
Prufung der Dichte mindestens einmal pro Charge;

Prifung des Gehalts an nichtfliichtigen Anteilen mindestens einmal pro Charge;
Masseverlust durch Erhitzen mindestens einmal pro Charge;

Prufung der Flexibilitdt/Dornbiegeversuch mindestens einmal pro Charge.

Der Hersteller kann sich hierzu eigener oder werksfremder Prifeinrichtungen bedienen,
wenn die Eignung des ausfiihrenden Personals und der Prifeinrichtung von der fremdiiber-
wachenden Stelle festgestellt worden ist.

Die Ergebnisse der werkseigenen Produktionskontrolle sind aufzuzeichnen. Die Aufzeich-
nungen missen mindestens folgende Angaben enthalten:

~ Bezeichnung des Bauprodukts bzw. des Ausgangsmaterials und der Bestandteile
— Art der Kontrolle oder Priifung

— Datum der Herstellung und der Prifung des Bauprodukis bzw. des Ausgangsmaterials
oder der Bestandteile

— Ergebnis der Kontrollen und Prifungen und, soweit zutreffend, Vergleich mit den Anfor-
derungen

— Unterschrift des fir die werkseigene Produktionskontrolle Verantwortlichen

Die Aufzeichnungen sind mindestens finf Jahre aufzubewahren und der fur die Fremdiber-
wachung eingeschalteten Uberwachungsstelle vorzulegen. Sie sind dem Deutschen Institut
ftir Bautechnik und der zustdndigen obersten Bauaufsichtsbehérde auf Verlangen vorzu-
legen.

Bei ungenligendem Prifergebnis sind vom Hersteller unverziglich die erforderlichen MaB-
nahmen zur Abstellung des Mangels zu treffen. Bauprodukte, die den Anforderungen nicht
entsprechen, sind so zu handhaben, dass Verwechslungen mit Gbereinstimmenden ausge-
schlossen werden. Nach Absteliung des Mangels ist, soweit technisch méglich und zum
Nachweis der Mangelbeseitigung erforderlich, die betreffende Priifung unverziiglich zu
wiederholen.

Fremdiiberwachung

In jedem Herstellwerk ist die werkseigene Produktionskontrolle durch eine Fremdiber-
wachung regelmaBig zu iiberprifen, mindestens jedoch zweimal jahrlich.

Im Rahmen der Fremdiiberwachung ist eine Erstprifung des Baustoffs durchzufiihren, sind
Proben fir die im Folgenden aufgefithrten Prifungen zu entnehmen und zu prifen und kén-
nen auch Proben far Stichprobenprifungen entnommen werden. Dabei sind die Anforderun-
gen nach Abschnitt 2.1 zu erfilllen. Die Probenahmen und Priifungen obliegen jeweils der
anerkannten Uberwachungssteile.

Im Rahmen der Fremdiiberwachung sind Proben flur Stichprobenprifungen mindestens
zweimal jahrlich zu entnehmen. Daran ist die Einhaltung der fur das Bauprodukt in
Abschniit 2.1.2 festgelegten Anforderungen stichprobenweise nachzuprifen. Am fertigen
Bauprodukt sind nachfolgend aufgefiihrte Nachweise und Priifungen durchzufiihren:

— Prifung der Dichte; p
— Prifung des Gehalts an nichtfliichtigen Anteilen;
— Masseverlust durch Erhitzen;

— Prifung der Flexibilitat;

— Kritischer Sauerstoffindex (LOI).
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Die fir die werkseigene Produktionskontrolle verwendeten Prifeinrichtungen sind in die
Uberwachung mit einzubeziehen.

Die Ergebnisse der Zertifizierung und Fremdiberwachung sind mindestens fiinf Jahre aufzu-
bewahren. Sie sind von der Zertifizierungsstelle bzw. der Uberwachungsstelle dem Deut-
schen Institut fir Bautechnik und der zustandigen obersten Bauaufsichtsbehérde auf Ver-
langen vorzulegen.

Zum Nachweis der Dauerhaftigkeit der Baustoffe gemaB Abschnitt 2.1.4 hat die fremdiber-
wachende Stelle spatestens zu Beginn der Fremdilberwachung Riickstellproben zu entneh-
men. Die Riickstellproben sind bei der Prifstelle zu lagern und nach den in Abschnitt 2.1.4
vorgesehenen Zeitrdumen auf ihre Alterungsbestandigkeit zu Gberprifen.

3 Bestimmungen fiir die Ausfiihrung

3.1 Die Anwendung der Ablationsbeschichtungen "PROMASTOP-Brandschutz-Coating, Typ E"
und "PROMASTOP-Brandschutz-Coating, Typ E SP" auf, zwischen oder in Bauteilen bzw.
Fertigelementen muss so erfolgen, dass ein ausreichender Schutz gegen mechanische
Beschéadigungen sichergestellt ist.

3.2 Nach- und Anpassarbeiten an mit dem Baustoff hergestellten Bauteilen miissen so vorge-
nommen werden, dass die fir das jeweilige Bauteil vorgesehene Materialmenge erhalten
bleibt.

3.3 Die Baustoffe diifen unmittelbaren Witterungseinfllissen wie z. B. Schlagregen, Frost-Tau-
Wechsel, UV-Einstrahlung nicht ausgesetzt werden.

3.4 Der Hersteller des Baustoffs muss die Verwender schriftlich mit den Besonderheiten des

Baustoffs, insbesondere seine Anwendung betreffend, vertraut machen und den Baustoff
wenn erforderlich mit dem Aufdruck des unverschlisselten Verfallsdatums versehen.

Peter Proschek .
Referatsleiter .
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